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RESUMEN EJECUTIVO 

 
En el presente trabajo de suficiencia profesional se desarrolló la gestión de la calidad para la 

elaboración del batido de la base granular del pavimento en el proyecto: “Mejoramiento de 

la transitabilidad peatonal y vehicular de las Calles A, 1, 2 y 3 de la Asociación Casa Huerta 

– San Juan Bosco, distrito de Santa Eulalia – Huarochirí – Lima”. Esto debido a que en el 

ensayo de cono y arena muchas progresivas consecutivas del Km 00+000 hasta Km 00+125 

de la base granular mostraron resultados de compactación inferiores al 100% de su MDS 

requeridos por la norma y especificaciones técnicas. Esto trae como consecuencia la falla 

del pavimento conocido como piel de cocodrilo, donde esto se da por la separación del 

material fino y material granular originando vacíos en la capa de la superficie de la base que 

posteriormente con el ingreso del agua y exposición de los rayos solares ocasionarán el 

agrietamiento, para evitar este problema optamos por realizar actividades de gestión de 

control de la calidad, referente a la elaboración de formatos protocolos para estandarizar los 

procesos constructivos y el control del cumplimiento del mismo mediante el plan de puntos 

inspección. Además, se concluye que luego de la implementación de los formatos protocolos 

y plan de puntos inspección de la progresiva Km 00+150 hasta Km 00+600 se obtuvo 

resultados del porcentaje de compactación de la base granular por encima del 100% de su 

MDS, cumpliendo así con los requisitos mínimos solicitados en las especificaciones 

técnicas. También se logró mejorar la gestión de la calidad y se pudo reducir el porcentaje 

de pérdidas de dinero en reproceso de la compactación de la base granular. 

Palabras clave: Gestión de calidad, pavimentos, batido de la base de pavimentos flexibles, 

piel de cocodrilo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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