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RESUMEN 

La presente investigación se determinó la influencia de la incorporación del caucho 

reciclado granulado sobre las propiedades mecánicas del concreto simple en su resistencia a 

la compresión y flexión para un pavimento rígido en la Av. Tantamayo distrito de San Martín 

de Porres ciudad de Lima, dando una reutilización a las llantas fuera de uso y estas 

minimicen la contaminación ambiental. Para el desarrollo de esta tesis se empleó el diseño 

experimental, cuasi experimental no probabilística, transversal. Teniendo como unidad de 

estudio las probetas y vigas de concreto, cuya población fue 36 y 12 respectivamente por 

cada diseño de concreto, estas pertenecen a cuatro mezclas, la primera tomada como 

concreto patrón, sin adición de caucho granulado reciclado, la segunda, tercera y cuarta se 

adicionaron caucho reciclado granulado en las siguientes proporciones 3%, 6% y 9% 

respectivamente, esta incorporación de caucho reciclado granulado al concreto simple se dio 

con respecto volumen del agregado fino. Por los ensayos de concreto simple obtenidos, 

mejorando la relación de agua/cemento de 0.5 a 0.4, se determina que según los resultado a 

los 28 días se tiene un mejor resultado al incorporar 3% de caucho reciclado, donde la 

resistencia a la compresión incrementada en 4.29 y la resistencia a flexión incrementa en 

9.28%. Para el diseño del pavimento rígido se usó la metodología AASHTO 93, se logró 

calcular el espesor de la carpeta de rodadura con el concreto patrón en comparación con la 

mezcla con incorporación de caucho granulado, obteniendo una disminución de un 1” (2.18 

cm). Se concluye que es factible el incorporar el caucho granulado al 3% ya que no deteriora 

las características del concreto y disminuye los daños que estos causan al medio ambiente. 

 

 

Palabras clave: Caucho granulado, propiedades físicas del concreto, propiedades 

mecánicas del concreto, concreto para pavimentos. 
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